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1. Wstep

1.1. Przedmiot zamowienia:
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
polegajacych na przyklejeniu warstwy papy nawierzchniowej, wymiana wytazu dachowego i
montaz listew dociskowych na kominach wraz z robotami towarzyszacymi na budynku
Wspolnoty Mieszkaniowej Szarych szeregéw 15-17.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 Kkontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja podstawowe czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt 1.1. Wykonawca przed zlozeniem
oferty zobowigzany jest do dokonania ogledzin obiektu i zapoznania si¢ z zakresem robot.

1.4. Okres$lenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
ze specyfikacja, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy:

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z wlékniny
poliestrowej o gramaturze min. 200g/m?, gr. min. 5,2 mm (dopuszczalna odchytka +/-
0,2mm), wytrzymalo§¢ — maksymalna sita rozciggajaca 1000N/S0mm (+/-200), -
maksymalne wydluzenie 45% (+/-10), zakres elastycznosci od -20°C do 100°C, kolor
szary — do krycia. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé akceptacje materiatu przez
Inspektora nadzoru,

- blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska gr. 0,55 mm w kolorze bragzowym,

- roztwor asfaltowy do gruntowania tynkow typu Izolbet A lub rownowazny,

- emulsja gruntujaca uni-grunt lub réwnowazna,

- wszystkie pozostate materiaty zgodnie z przedmiarem robdt oraz materialy pomocnicze
o standardowej jakosci, posiadajace dokumenty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie.
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3.  Sprzet:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody powstate podczas realizacji i jest zobowigzany

do ich usunigcia we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt.

4. Transport:

Dopuszcza si¢ dowolny rodzaj transportu.

5.  Wykonanie robot:
5.1. Krycie dachu papa termozgrzewalna:
- oczyszczenie istniejacego pokrycia dachu budynku,
- wysuszenie ewentualnych zawilgocen,
- ukfadanie papy wierzchniego krycia metoda zgrzewania wraz z jej ksztaltowaniem na
dachu,
- wywinigcie papy na kominy i wytaz dachowy,
- wykonanie zwienczenia obrobek z papy za pomocg listwy z blachy powlekanej - styki

obrobek uszczelni¢ silikonem dekarskim,

6. Kontrola jakosci:
W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do powszechnego stosowania, stosowane mogg by¢ wyroby:

1. Uznane przez Komisj¢ Europejska za majace duze znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
Wyroby te musza posiada¢ oznakowanie ,,CE” oznaczajace, ze dla takiego wyrobu
dokonano oceny jego zgodnos$ci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktorymi moga
by¢:

a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),

b) europejskie aprobaty techniczne EAT),

¢) krajowe specyfikacje techniczne panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznane przez Komisj¢ Europejska za zgodne z wymaganiami
podstawowymi (KTS).

2. Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu.

Wyroby te muszg posiada¢ oznakowanie ,,CE”, ,,B lub B z ramka (dla wyrobdéw regionalnych),
oznaczajace, czy wyrdb ten spelnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentoéw

odniesienia, ktérymi mogg by¢:
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a) Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawa o normalizacji z 12 wrze$nia 2002
roku (Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z p6zn. zm.),

b) Krajowa aprobata techniczna (kAT) wydana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497),

¢) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrob regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem
postgpowania administracyjnego przez wlasciwego wojewddzkiego inspektora nadzoru

budowlanego, na wnios k producenta wyrobu.

7. Obmiar robot:
Zakres iloSciowy robot okreslony jest w przedmiarze robot. W przypadku stwierdzenia
konieczno$ci wykonania robot nie ujetych w przedmiarze i w STWiOR, a niezbednych
do realizacji zadania jako catosci — nalezy je uwzgledni¢ w ofercie lub wnie$s¢ uwagi

przed zlozeniem oferty.

8.  Odbior robot:
Odbidér koncowy moze by¢ dokonany po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce. Przed
odbiorem nalezy przedstawi¢ dokumenty dopuszczajace wszystkie zastosowane materiaty do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.).

9. Podstawa platnoSci:

Zasady platnosci — zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane:
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
1 cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa
i podktadowa np. wg swiadectwa ITB nr 974/93.

4. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — wymagania ogdlne.

5. PN-80/B/10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powtok asfaltowych.

6. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
z 2003r., poz. 401).
8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97, poz. 884



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT 5
z p6zniejszymi zmianami).
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, czes$¢
I. Roboty ogélnobudowlane. MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie I'V.

10. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

11. Ustalenia dodatkowe:

- podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ i1 oznakowaé teren w miejscach
wykonywania robot, nad wejsciem do budynku wykona¢ zadaszenie, w obr¢bie
rusztowan wydzieli¢ strefe niebezpieczna,

- po wykonaniu rob6t teren nalezy uprzatna¢ i doprowadzi¢ do stanu sprzed remontu,

- w przypadku wystgpienia przeciekow w budynku spowodowanych prowadzonymi
robotami — Wykonawca bgdzie zobowigzany do usunigcia szkdd we wiasnym zakresie

1 na wilasny koszt.



